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Lời mở đầu 
 
TCCS 140: 2019/DIANA do Công ty cổ phần DIANA UNICHARM biên soạn và 
ban hành. 
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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ                                                                    TCCS 140: 2019/DIANA  
            Ban hành lần 2 

 
BĂNG VỆ SINH SOFY SKIN COMFORT ULTRA 

THIN 26CM CÁNH 17 MIẾNG 
 

I. Phạm vi áp dụng:  
Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng vệ sinh Sofy Skin Comfort Ultra Thin 
26cm cánh 17 miếng, do công ty cổ phần DIANA UNICHARM nhập khẩu 
và phân phối. Sản xuất bởi Tập đoàn Unicharm Nhật Bản tại Sumitomo 
Fudosan Mita Twin Bidg.West Wing, 3-5-27, Mita, Minato-ku, Tokyo, 
Japan.  
II. Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm: 

(Bảng 1) 
Chiều Kích thước +/- 10 (mm) 

Chiều dài miếng sản phẩm (đo chỗ dài nhất) - L 260,0  

Chiều rộng miếng sản phẩm (đo chỗ rộng nhất) - W 160,0  
 
 
 
 

 
 
 

L 

W 
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 III. Yêu cầu kỹ thuật :  

1. Yêu cầu về nguyên vật liệu:  
 Vải không dệt; 
 Bông Cellulose; 
 Hạt siêu thấm; 
 Giấy; 
 PE; 
 PP; 
 Giấy tráng Silicon; 
 Polyme kết dính. 

2. Yêu cầu đối với sản phẩm: 
Sản phẩm Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort Ultra Thin 26cm cánh 17 

miếng có các chỉ tiêu và mức chất lượng theo qui định dưới đây: 
a) Ngoại quan: Hình thức bên ngoài: bột giấy trắng, dàn đều suốt 

chiều dài miếng sản phẩm. Hình dáng miếng sản phẩm cân đối (hai 
đầu tròn mỏng, giữa eo thon và dày hơn). Mối hàn chắc chắn, 
không bong hở. Các đường cắt, ép rãnh đều, cân đối. Sản phẩm 
phải sạch, không có bụi, dầu mỡ và các vật lạ khác. Các lớp màng 
kết dính tốt với lõi bên trong. 

b) Kích thước: Dung sai cho phép theo kích thước +/- 10 mm 
c) Các chỉ tiêu khác: 

(Bảng 2) 
 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng 

1 
Khối lượng miếng có tính bao gói miếng: g 7,8 
Dung sai cho phép theo khối lượng: % 10 

2 Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: ml 50 
3 Thời gian thấm hút không lớn hơn: s 15 
4 Độ pH trên mẫu thử:  6 - 8 

5 Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn 
hơn: khuẩn lạc / g 200 
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6 Tổng số nấm mốc không lớn hơn: khuẩn lạc / g 100 
 
d) Sản phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh theo qui định hiện hành. 

IV. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử: 

1. Quy tắc nghiệm thu:  
 Tất cả các lô sản phẩm đều được kiểm tra ngoại quan, các chỉ tiêu cơ lý 

tại nhà máy ngay trong quá trình sản xuất tuân thủ qui định kiểm soát 
chất lượng của công ty. 

 Gửi mẫu 6 tháng một lần đến phòng thử nghiệm đủ năng lực được công 
ty cổ phần Diana Unicharm đánh giá, lựa chọn để kiểm tra tất cả các 
chỉ tiêu kỹ thuật ở bảng 2. Mẫu được lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô sản 
xuất, số lượng mẫu lấy sao cho đủ để thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu 
chuẩn.  

 Tiêu chuẩn nghiệm thu: không có mẫu không đạt. 
 
2. Phương pháp thử: 

2.1. Xác định khối lượng: 
a) Dụng cụ đo: dùng cân có độ chính xác đến 0,1g. 
b) Tiến hành: đặt mẫu thử lên cân, cân từng mẫu, ghi kết quả chính 

xác đến 0,1 g.  
c) Lặp lại phép đo với 10 mẫu 
d) Tính toán kết quả: tính giá trị trung bình của các lần đo. 

2.2. Xác định kích thước: 
a) Dụng cụ đo: thước, có độ chính xác đến 1 mm. 
b) Tiến hành: Xé bỏ bao gói miếng, đặt miếng sản phẩm mẫu trên bề 

mặt phẳng. Sau đó đo chiều dài, chiều rộng của miếng sản phẩm 
tại các vị trí đã được quy định tại mục II (Kích thước cơ bản của 
miếng sản phẩm). 

c) Lặp lại phép đo với 3 mẫu 
d) Tính toán kết quả: lấy giá trị trung bình các lần đo. 

2.3. Xác định khả năng thấm hút: 

a) Dụng cụ đo và các chất thử: 
 Cân có khả năng cân đến 3 kg, độ chính xác 0,1 g. 
 Chậu có dung tích đến 5 lít. 
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 Đồng hồ bấm giây. 
 Khay nhựa có kích thước đủ to và cặp để đặt miếng sản phẩm 

duỗi thẳng lên trên, có lỗ thoát nước (diện tích tối thiểu lỗ thoát là 
6 cm2). 

 Kẹp để cố định miếng sản phẩm vào khay nhựa. 
 Khoảng 4 lít dung dịch muối 0.9 % NaCL tinh khiết  với nước đã 

khử ion. 
 Tấm phủ mặt cân khi cân. 
 Giá đỡ khay nhựa. 
 Sổ ghi số liệu, bút. 

b) Dụng cụ an toàn: (không bắt buộc) kính đeo mắt tuỳ chọn. 
c) Tiến hành thử: 

 Cân và ghi lại khối lượng miếng sản phẩm còn khô (W1). 
 Nhúng khay nhựa và kẹp (không có miếng sản phẩm) vào dung 

dịch muối sao cho toàn bộ khay ngập trong dung dịch. Đợi 5 
phút. Đem cân, ghi số liệu (W2). 

 Kẹp miếng sản phẩm vào khay nhựa ở vị trí mặt màng thấm 
hướng xuống phía dưới. 

 Nhúng mẫu cùng với khay nhựa vào chậu chứa dung dịch muối 
sao cho toàn bộ khay và sản phẩm ngập trong dung dịch. Giữ 
khay ở vị trí luôn luôn song song với mặt đất.  

 Đợi hết 30 phút thì rút khay nhựa cùng với miếng sản phẩm ra 
khỏi chậu đặt lên giá đỡ. Chú ý khi rút khay giữ cho khay và 
miếng sản phẩm luôn nằm ở vị trí song song với mặt đất, không 
vẩy hoặc rũ nước. 

 Đợi 10 phút. 
 Cân và ghi khối lượng khay nhựa + kẹp cùng với sản phẩm đã 

róc nước (W3). 
 Lặp lại phép đo với 3 mẫu. 

d) Tính toán số liệu: 
 Khả năng thấm hút của mẫu: 

W = W3 – W1 – W2 
 Lấy giá trị trung bình các lần đo chính xác đến 0,1g. (Ghi chú: 1 

g = 1 ml). 
 

2.4- Xác định thời gian thấm hút: 
 
a) Dụng cụ đo và hoá chất: 
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 Pipet 10 ml chia vạch đến 0,1 ml. 
 Đồng hồ bấm giây. 
 Dung dịch muối 0.9 % NaCL tinh khiết  với nước đã khử ion. 

b) Tiến hành phép thử: 
 Đặt mẫu thí nghiệm lên mặt phẳng với mặt thấm hướng lên trên 
nơi có ánh sáng chiếu vào để có thể quan sát được quá trình thấm 
của giọt dung dịch. 
 Nhỏ 0,5 ml dung dịch lên bề mặt của mẫu. 
 Tính thời gian từ khi giọt dung dịch chạm tới bề mặt mẫu cho 
đến khi nó được hút hết hoàn toàn vào lõi. Ghi sổ kết quả đo. 
 Lặp lại phép thử với 3 mẫu. 

c) Tính toán kết quả: lấy giá trị trung bình của các lần đo. 

2.5. Xác định độ pH: 

a) Dụng cụ và hoá chất: 
 pH mét điện cực thuỷ tinh và calomen. 
 Cốc 1000 ml. 
 Dung dịch chuẩn pH = 7. 

b) Tiến hành thử: 
 Bỏ màng ngăn thấm PE. 
 Cắt khúc giữa miếng sản phẩm cân lấy 10 g cho vào cốc 200 ml 

nước cất. 
 Đun sôi cốc trong 5 phút. Trong quá trình đun luôn thêm nước để 

giữ thể tích ban đầu. 
 Để nguội rồi đem xác định pH bằng máy đo pH. 
 Lặp lại phép đo với 3 mẫu. 

c) Tính toán kết quả: lấy giá trị trung bình của các lần đo. 
2.6. Xác định độ nhiễm khuẩn: 

Theo TCVN 10585: 2014 
2.7. Xác định nấm mốc: 

Theo TCVN 10585: 2014 
V.  Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản: 

1. Bao gói:  
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Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng 
được quy định tuỳ theo loại sản phẩm, kích cỡ và từng trường hợp cụ thể. 
Ngoài ra, các túi PE còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục 
vụ mục đích vận chuyển.  

2. Ghi nhãn: theo Nghị định 43/2017/NĐ - CP 
 Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung chính sau: 
 Tên cơ sở; 
 Địa chỉ cơ sở; 
 Tên sản phẩm; 
 Nhãn hiệu sản phẩm; 
 Số lượng; 
 Thành phần chính cấu tạo nên sản phẩm; 
 Hướng dẫn sử dụng; 
 Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn; 
 Thông số kỹ thuật; 
 Ngày sản xuất; 
 Hạn sử dụng; 
 Sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 140: 2019/DIANA  

3. Vận chuyển:  
Bằng các phương tiện đảm bảo tránh mưa nắng. Không chuyên chở 

chung với các hoá chất gây cháy, ăn mòn, gây kích ứng, các chất bốc mùi 
khác. 
4. Bảo quản:  

Để hàng trong kho có mái che, khô ráo, thoáng mát, kê cách mặt đất tối 
thiểu 15cm. 
VI.  Tài liệu tham khảo:  

TCVN 1 – 2: về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 10585: 2014: Xác định độ nhiễm khuẩn 

TCVN 10585: 2014: Xác định nấm mốc 

 
 
 
 
 
 


